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TRANSURETHANE SHIELD

polyuretan

Dvouslozkovy polyuretanovy vysokosuSinovy natér s dobrou barvostalosti a povétrnostni odolnosti

Snadno Cistitelny, se snizenou depozici necistot. Aplikovatelny snadno v siln€jsi vrstvé natérového filmu.
Nizky obsah rozpoustédel v souladu s regulacemi EU 2007.

Vytvrzuje i pii teplotach pod 5°C .

Po vytvrzeni se vyznacuje vynikajici mechanickou odolnosti a elasticitou.

Mize byt aplikovan jako chemicky a mechanicky odolny vrchni natér v epoxidovych a polyuretanovych natérovych
systémech ocelovych konstrukei, pozinkovanych konstrukei a hliniku v agresivnich primyslovych a motskych
prostredich.

Informace o produktu

Lesk Pololeskly
Odstiny RAL
Specifickd hmotnost ptiblizné 1,35 kg/ltr (po natuzeni, dle odstinu)
Objemova susina cca 67% (po natuzeni)
vVOC priblizné 290 g/ltr (TOC cca 230g/1tr, 170g/kg)
Doporucena tloustka vrstvy 70 - 120um DFT v jedné vrstve
100 — 180um WFT (nenafedény)
9,6m?/ltr pro 70um DFT)
6,7m?/1tr pro 100um DFT)
Zalezi na mnoha faktorech, jako je ¢lenitost objektu, drsnost podkladu, metodach
aplikace, aplikacnich podminkach a zkuSenostech natérace.
Zakladnim voditkem muze byt:
Stétec / valedek 85-90% teoretické vydatnosti
Strikani 50-70% teoretické vydatnosti
Bod vzplanuti (ISO 1523) Baze 29°C
Tuzidlo 38°C
PU fedidlo 6.04 26°C
PU pomalé fedidlo 96.04 23°C
Teplotni odolnost (za sucha) 120°C
Skladovatelnost Nejméné 12 mésict, pokud je skladovan v uzavienych originalnich obalech na
suchém a chladném misté

Teoreticka vydatnost

Prakticka vydatnost

h)oby zasychani a vytvrzovani
Pro DFT 100um 30°C 20°C 10°C 5°C
Zaschly proti prachu 30min 1 hod 3 hod 4 hod
Transportovatelny 10 hod 16 hod 24 hod 48 hod
Zcela vytvrzeny 4 dny 7 dni 14 dni 28 dni
Ptetiratelny
Minimalni interval 8 hod 12 hod 24 hod 32 hod
Maximalni interval* 10 dni 14 dni 1 mésic 3 mésice

*) Tato perioda muze byt prodlouZena ocisténim a zdrsnénim natéru pied aplikaci dalsi vrstvy.
Tloustka natéru, ventilace, teplota a vlhkost velmi ovliviuji doby zasychani.

Instrukce pro aplikaci
Pomér tuzeni Objemovy: Béaze —tuzidlo 82,5:17,5

Hmotnostni: Baze —tuzidlo 86,5:13,5

Teplota natérové hmoty (a jejich komponent) béhem tuzeni a aplikace by méla byt
nejméné 10°C. Pii nizSich teplotach je nutny extra piidavek fedidla, ktery snizuje
odolnost viici tvorbé zaclon a opozd'uje zasychani a vytvrzovani. Ob¢ slozky musi

Instrukce pro tuzeni

TRANSURETHANE SHIELD 3.45S 1



Technicky list 3.45S

transocean coatings

byt michanim dikladné zhomogenizovany i u dna a stén, za pouziti mechanického
michadla.
Indukéni doba P1i 20°C neni nezbytna
Pti 10°C pfiblizn¢ 10 minut
Doba zpracovatelnosti po natuzeni je u 20ltr baleni: Pfiblizné 6 hodin pii 10°C
Pfiblizné 3 hodin pfi 20°C
Ptiblizné 2 hodiny pti 30°C
Optimalni aplikacni podminky Teplota: 15-25°C
Relativni vlhkost: 40-75%

Uzivatelské informace Airless stiikéani Pneumatické stiikani Stétec / valetek
Redidlo 6.04 6.04 96.04
Redéni 0-15% 5-20% 0-5%
Tryska 0.28-0.33 mm 1.5-2.0 mm
0.013-0.017 inch
Tlak na trysce 130 — 200 bar 3 —4bar
Typické DFT 70 - 100pum 60 - 100pm 50 - 80um
Citéni nastroji a pomiicek fedidlem 6.04 nebo 96.04
Povrch Pro dosazeni nejvy$si mozné jakosti natéru je velmi dilezitd dikladna pecliva piiprava podkladu.

Hlavnim parametrem je pozadovany stupenl pfedupravy, kotvici profil podkladu, ¢isty a suchy podklad.
Pfed aplikaci natéru musi byt podklad v souladu s ISO 8504.

Vsechny rozpustné soli, olej, mastnota, prach a jiné necistoty musi byt odstranény pied dalsi pfedipravou
podkladu a aplikaci natéru v souladu s SSPC-SP1.

Nova ocel:

Vhodny zakladni nebo podkladovy natér: Transpoxy MIO primer, Transpoxy UniPrimer, Transpoxy ZP
primer, Transpoxy Barrier nebo Transpoxy Masterbond.

Opravy a udrzba:

Ocistit povrch diikladné vhodnym piipravkem nebo parou. Odstranit soli a jiné vodou rozpustné necistoty
tlakovou vodou a nechat vysusit. Otryskat povrch na stupen Sa2', (Wa2'%2) nebo mechanicky odistit na
stupen St2 az St3. Na ptipraveny podklad aplikovat doporuéeny natérovy systém.

v

zivotnost natérového systému.

Charakteristika produktu

Aplilace nesmi byt provadéna, pokud teplota povrchu neni alespoil 3 °C nad rosnym bodem a pokud je
teplota povrchu nizsi nez 5 °C.

Pii aplikaci a vytvrzovan produktu v uzavienych prostorach musi byt zajisténa odpovidajici ventilace
vzhledem k pfitomnosti rozpoustédel.

Odbarveni, ztrata lesku ¢i jiné povrchové defekty se mohou vyskytnout pii expozici natéru zvysené
vlhkosti béhem zasychéani a vytvrzovani ¢i jeho pfedCasnému sméceni vodou.

Odstiny / stalobarevnost: Urcité bezolovnaté odstiny ¢ervené a zluté se mohou odbarvovat, pokud jsou
vystaveny atmosféram s obsahem chloru. K dosazeni plné kryvosti natéru v urcitych bezolovnatych
odstinech ¢ervené, oranzoveé, zluté a zelené miize byt nezbytna aplikace extra vrstvy.

Maximalni tloustky jedné vrstvy natéru je dosazeno vysokotlakym (airless) stiikanim. Pfi aplikaci jinou
technologii miZe byt nezbytna aplikace vicevrstvého natéru pro dosaZeni specifikované DFT.

Bezpecnost: Viz bezpec¢nostni list

Pravidla pro ventilaci  Minimalni mnozstvi vzduchu pro dodrzeni: MAC (NPK-P) 10%LEL (SMV)

Transurethane Shield 3.45S 1110m3/1tr 59m3/Itr
PU fedidlo 6.04 3680m?*/1tr 149m?/1tr
PU pomalé¢ tedidlo 96.04 2000m?/1tr 160m?/1tr
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